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Résumé: La compréhension de mainte propriété physique d’un verre ou d’un liquide nécessite la
connaissance des facteurs de structure partiels (PSFs) qui décrivent chacun la distribution d’une
espéce atomique autour d’une autre. La technique de diffraction des neutrons avec substitution
isotopique (NDIS) [1,2,3], ayant bien réussi a déterminer les PSFs de certains composés [4,5], est
pourtant restreinte aux isotopes présentant un contraste suffisant en longueur de diffusion. D’un
autre cote, la technique de diffusion anomale des rayons X (AXS ou AXD) [6] permet de faire varier
la Jongueur de diffusion d’une espéce atomique pourvu que son énergie d’absorption soit & la fois
accessible et suffisamment élevée pour donner un assez grand transfert du moment. La combinaison
des techriques de diffraction des neutrons (avec ou sans substitution isotopique) et de diffraction des
rayons X (avec ou sans diffusion anomale) peut donc permettre d’obtenir un meilleur contraste en
longueurs de diffusion pour un systéme donné, mais exige une analyse de données plus soignée pour
pouvoir bien tenir compte des erreurs systématiques qui sont différentes pour les 2 techniques [7].
Pour les atomes ayant des distributions électroniques quasi-sphériques, e.g. dans le cas d’un alliage
liquide, la combinaison des techniques de NDIS et de diffraction des rayons X s’est déja montrée
trés avantageuse pour la détermination des PSFs [8,9]. Dans le cas des verres ayant d'importantes
liaisons covalentes, 'effective combinaison des 2 techniques peut étre moins directe mais facilitée
lorsqu’il s’agit des atomes de grand Z {10,11]. Nous présentons ici un sommaire du méthode et
quelques exemples des résultats.

1. SECTIONS EFFICACES ET FACTEURS DE STRUCTURE

1.1. Introduction

On commence par 1’équation “maitre” donnant la section efficace différentielle do/dQ
pour la diffraction d’un faisceau de quanta (e.g. rayons X ou neutrons) par un échan-
tillon de NV atomes localisés aux sites ¢ et ayant des longueurs de diffusion b; (en général

complexe):
do N N ,
do={ Se > - <z by ) )

ol le vecteur ry; = r; — r; représente la position relative des sites atomiques 7 et j, et
le vecteur q = Qgortie — Qincident €St le transfert de moment. Cette équation a ’aspect
un peu complexe, mais elle dit simplement que l'atome diffuseur au site 7 émet des
ondes sphériques d’amplitude b; qui s’interférent avec celles provenant des autres sites.
L’équation (1) est d’ailleurs valable pour toute morphologie de I’échantillon, que ce soit
monocristalline, poudre, poreuse, liquide, verre, multicouche, matiére molle, etc.

Les brackets ( ) indiquent une moyenne d’ensemble sur les sites ¢ par la distribu-
tion de longueurs de diffusion présentée par chaque espéce atomique, ce qui n’est pas
pertinent pour les rayons X car la longueur de diffusion est directement liée au nombre
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atomique Z. Pour les neutrons, cette distribution a deux origines possibles: une plu-
ralité d’états de spin pour un systéme neutron-noyau donné, et une variation isotopique
pour une espéce atomique dans I’échantillon. On verra plus tard qu'une distribution de
longueurs de diffusion donne lieu & la diffusion incohérente.

Il y a une question pertinente qui mérite une petite digression: Pourquoi prendre
la moyenne d’un ensemble d’échantillons lorsqu’il n’y a qu’un échantillon dans le fais-
ceau et sa distribution de longueurs de diffusion est connaissable? Ce qui se passe en
réalité est le suivant: chaque neutron ou rayon X a un volume de cohérence a lui, grosso
modo la “taille” de son paquet d’onde qui augmente lorsque la monochromaticité ou la
collimation du faisceau s’améliore. Au moment de sa diffusion quelque part dans I’échan-
tillon, le neutron ou rayon X “voit” seulement les atomes dans son volume de cohérence.
Strictement, N dans I'Eq. (1) devrait donc représenter le nombre d’atomes dans un seul
volume de cohérence ol les amplitudes des ondes sphériques sont ajoutées en phase, et
puis les do/dQ2 de toutes les volumes de cohérences dans le volume de I’échantillon illu-
minée par le faisceau devraient étre moyennés. Pour un échantillon homogene, chaque
volume de cohérence est un mini-échantillon qui présente la méme structure atomique
que celle de ses confréres, mais elle a sa propre attribution des longueurs de diffusion
sur ses atomes. Alors, si le nombre de volumes de cohérence est tres important, chacun
cependant assez grande pour pouvoir comprendre un bon échantillonage d’atomes, on
peut remplacer une somme de 'ensemble de volumes de cohérence par la moyenne d’un
ensemble d’échantillons, cette derniére étant mathématiquement plus commode.

S’il n’y a qu’un volume de cohérence dans I'échantillon, c’est & dire dans le cas de
la diffraction cohérente dite “speckle”, on enléve les brackets de moyenne d’ensemble ( )
et il faudrait tenir compte de la position exacte de chague atome dans le seul volume
de cohérence pour pouvoir calculer do/dS2.

Dans le cas de la diffraction des neutrons, la partie imaginaire d'une longueur de
diffusion est généralement trés petite car les résonances d’absorption sont rares (ex-
ceptions pour 13Cd, 14°Sm, 51Eu et '%7Gd) et il n’est donc que rarement nécessaire
de conjuguer b; dans 'Eq. (1). On signale aussi que cette équation “maitre” emploie
I’approximation statique oll Pénergie incidente du neutron Ej,c est trés grande devant
le transfert d’énergie hiw & ’échantillon, la diffraction donnant ainsi une image quasi-
instantanée de la structure (dans un volume de cohérence). Cette condition Ejne > hw
est réalisé sans effort pour les rayons X.

Par simplicité, dans ce qui suit on traitera le cas de diffraction d'un faisceau
monochromatique d’une longueur d’onde A et non le cas d’une source pulsée de neutrons
décrit ailleurs {12,13]. On voit que selon 'Eq. (1) la section efficace différentielle do/d$2
est fonction uniquement de q. L’intensité I(q), i.e. les coups par seconde mesurée par
une (petite) cellule de détection d'un angle solide d{ captant les quanta ayant Qsortie,
est donc aussi fonction uniquement de q et est donnée par:

I@) =2 a0, 2)

ou @ est le flux du faisceau (d’habitude on emploie les unités suivantes: [I] = s~1,
[®] = s™lem™2, [dQ] = str et [do/dQ] = barns/str ott 1 barn = 10~2¢ ¢cm?). Un
changement de la longueur d’onde A du faisceau ne peut donc pas changer I{q) mais
seulement l'angle de diffraction oli se trouve guoriie. Pour un échantillon isotrope, la
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diffraction est conique (Debye-Scherrer) et ’on peut écrire:

q=lq|=4T7rsin0, (3)
ol 28 est I’angle de diffraction. En prenant Pexemple de la diffraction par un poudre, si
la mesure de diffraction n’est pas “resolution-limited” et & part les effets d’attenuation
par I'absorption, un changement de A ne change donc pas I(g) mais seulement son
étalement en angle 26; c’est & dire, la largeur intrinséque en 26 d’un pic augmente avec
A et donc son intensité intégrée augmente mais non son intensité I(g).

Tandis que le mot “diffusion” (scattering) décrit un processus soit élastique soit
inélastique, le mot “diffraction” est réservé pour le cas élastique ol il n'y a pas d’analyse
en échange d’énergie hw entre 1’échantillon et le neutron/rayon X. Le formalisme
développé dans les deux sous-sections suivantes, aussi valable pour les neutrons que
pour les rayons X, traite d’abord le cas de diffraction par un échantillon monoatomique
(i.e. d’une seule espéce atomique Z) pour lequel le facteur de structure est facilement
défini et directement lié & do/df), puis le cas d’un échantillon polyatomique. Clest
seulement pour ce dernier qu'il faut considérer les facteurs de structure partiels.

1.2. Le cas d’une seule espéce atomique (i.e. monoatomique)

Bien qu'un échantillon monoatomique ne présente qu'un seul nombre atomique Z, il
peut y avoir une distribution de longueurs de diffusion pour les neutrons, comme discuté
ci-dessus. En supposant qu'il n'y a pas de corrélation entre les longueurs de diffusion et
les positions des atomes dans ’échantillon, on peut séparer en deux facteurs le moyenne
d’ensemble de I'Eq. (1), puis considérer les 2 cas:

(bsbj) =(bib}) = B2 i=; (meme site) ,

N " 2 ., . . 4
(bib;) = (bY(b3) =0" i#j (sites differents) , ®
et donc la section efficace différentielle devient
do 2/ & iqors A
H=F(E ) w
1,571 i
(5)

22/ A
=b<Ze’q"J>+Z(b2—b).
12 i

En définissant le facteur de structure (statique) S(q) comme:

St = (5 ea ), ©)

1]
qui est donc sans dimension, on peut ensuite écrire la section efficace différentielle par

atome ainsi:
1 [deo 1 [do coh 1 [de incoh
N [E(Q)} =N [E(Q):’ N [—Q(Q)]

=5°S(q) + (- b7
= b?:ohs(q) + b?ncoh )

()
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ol on montre explicitement la dépendence sur q uniquement. On voit donc que
do /dQ2 est composée d’une partie cohérente (i.e. structurée en q et relative a la diffrac-
tion par des points corrélés dans l'espace) et d’une partie incohérente (i.e. isotrope
et relative & la diffraction par des points non-corrélés). Il est logique que S(q),
qui porte toute linformation sur la structure de I’échantillon, ne figure pas dans la
contribution incohérente. La longueur de diffusion cohérente beon, = b est simple-
ment la valeur moyenne de la distribution des b dans ’échantillon, et la diffusion

incohérente b2 ., = (b% — 52) = (|b — b|?) est simplement la variance de cette dis-
tribution (évidemment nulle dans le cas de diffraction des rayons X par un échan-
tillon monoatomique). Pour les neutrons les longueurs de diffusion b sont quasiment
indépendantes de g et lon peut intégrer do/dS)} de maniére directe pour obtenir la

section efficace totale o de I’échantillon qui est alors la somme de 2 termes:

do
o= . _d_Q.dQ = O¢oh + Tincoh = 47rNb<2:oh

+ 4w Nb2, op = 4TNB? | (8)
ot dY = 2dé¢ sin(20) df = (\/2m)%d$ qdq et I'intégrale pour la partie cohérente n’est
précise que pour des longueurs d’ondes A petites par rapport & la distance interatomique.
Pour comprendre cela, pensez au cas contraire, ol A est assez grand pour que le premier
pic de Bragg (diffraction par un poudre) se trouve & un angle 26 > 180° - il n’y
aura alors aucune diffraction cohérente (comme pour un filtre de Be en neutronique).

Effectivement, on définit ocoh = ocona(A — 0) = 47N’ pour les neutrons. Une
compilation des valeurs de beon, Dincohs Ocoh €6 Tincon POUT la plupart des isotopes connus
est donnée dans la Ref. [14].

Il est souvent plus commode de décomposer do/d? de manidre legérement
différente: une contribution “distincte” (relative & linterférence entre les atomes) et
une contribution “self” (relative aux atomes isolés):

% [3—;(01)] =% E{U—z(q}] - + % [%(Q)] . o)
=5'F(q) + 57,
ol .
Fl@) = (2 e ) =sla -1 (10)

est la fonction d’interférence (i.e. pour des sites atomiques différents). Notons les valeurs
limites F\(g — o0) = 0 et S(g — 00) = 1, et que S(q) > 0 toujours, mais F(q) peut étre
de valeur négative. La Fig. 1 montre des exemples de S(g) pour des systémes différents.

Puisqu’on considére toujours approximation statique, S(q) est l'intégrale du fac-
teur de structure dynamique S(q,w) sur tous les échanges d’énergie par diffusion
inélastique entre le neutron ou rayon X et 1’échantillon:

s@= [ awsae). 1)

—
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Figure 1. Facteurs de structure S(g) pour des matériaux différents. Pour nous, un
“matériau amorphe” veut dire un verre. Le S(g) montré pour un gaz est
dans le cas p — 0.

En réalité la présence d'un échange maximal d’énergie implique un temps de “snap-
shot” tmin ~ wps, qui pour le cas de diffraction des neutrons tombe dans la fourchette
de 10715 — 10713 5,

La structure d’un échantillon (toujours monoatomique ici) peut étre décrite dans
Pespace réel en termes de sa fonction de distribution de paires g(r) qui est relative 4 la
probabilité de trouver un atome 3 une position relative r par rapport & un atome de
référence a l'origine. Les fonctions S(q) et g(r) sont liées par transformation Fourier:

S(a) — 1= po / [9(r) - 1] @7 dr
(12)

1 X
o)~ 1=y [1s@-yeardq,

ol py est la densité d’atomes et 1'on voit que g(r) est sans dimension, comme ’est S(q).
Dans le cas d’un échantillon liquide ou vitreux pour lesquels la structure moyenne est
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isotrope, seulement les normes r = [r| et ¢ = |q| sont pertinentes et ’on peut remplacer
les exp(iq - r) par des sin(gr)/(gr) et ainsi simplifier I’expression pour le facteur de
structure (statique):

N .
5@ =5 (X T}~ Fi@) +1, (13)

= (ami)

et les expressions pour la transformation Fourier en prenant également (dg4wq?) et
(dr 47r?) pour les éléments de volume d’intégration:

S(q)—1= 4% /0 " rlo(r) — 1] sin(gr) dr (14)
et o
o) 1= gz [ a(S(0) = 1] sinar) dg (15)

d’ott S(g — oo0) =1 et g(r — 00) = 1, et en pratique l'intégration est limitée & gmax. La
diffraction devient alors conique (z.e. Debye-Scherrer). C’est par 'emploi de 'Eq. (15)
qu’une mésure de diffraction S(q) sur un verre/liquide se traduit en information struc-
turale g(r) qui peut étre comparée & des prévisions théoriques ou & des résultats des
simulations. La Fig. 2 montre les aspects différents du facteur de structure S(g) d’un
liquide ou verre. Pour un échantillon monoatomique, le premier grand pic en S(g) est
d’habitude relatif & une distance moyenne d = 27 /qpi. entre atomes voisins. Pour un
systéme polyatomique, ce pic (le “first sharp diffraction peak” ou “FSDP”) est relatif &
la distance moyenne interatomique ou intermoléculaire, selon le cas.

La Fig. 3(a) représente une fonction de distribution de paires g(r) typique pour
un liquide ou verre. La présence d’oscillations en g(r) pour de petites valeurs de r
témoigne de 'imperfection des données S(g), celle-ci étant due par example & une faible
statistique de comptage, ou & une gamme de ¢ trop limitée — plus le transfert de moment
maximal gnax est grande, plus la structure & courte échelle dans I’espace réel est précisée.
Par exemple, les importants gmax = 17 A1 et 24 A~ (pour A = 0.7 A et 0.5 A)
disponibles sur le diffractométre D4 & 1'Institut Laue-Langevin (ILL) permettent une
bonne résolution & 1’échelle atomique [15].

On voit par ’Eq. (14) que dans la limite de dilution infinie pg — 0 (4.e. un gaz
parfait), S(g) = 1 n’a pas de structure en ¢ (voir encore la Fig. 1 pour un gaz parfait),
ce qui est logique car la seule corrélation entre les positions des atomes devient I’auto-
corrélation d’un atome avec lui-méme.

On définit aussi la fonction de corrélation de paires G(r), appelée aussi la fonction
de densité D(r), par

G(r) = D(r) = 4nrpo[g(r) - 1], (16)

ainsi que la fonction de distribution radiale RDF(r) par

RDF(r) = 4nr?po g(r) . (17)
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Figure 2. (haut) Exemple de facteur de structure S(¢) d’un liquide ou verre indi-
quant les régions les plus sensibles a différents aspects de la structure.
La position du premier pic est relative & ’échelle interatomique ou inter-
moléculaire. D’aprés Chieux (1993). (bas) Les intensités caractéristiques

de la section efficace par atome (1/N) do/dQ = 52S(q) d’un liquide
monoatomique simple.
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Figure 3. Fonctions de structure dans ’espace réel pour un liquide/verre: (a) fonc-
tion de distribution de paires g(r), (b) fonction de corrélation de
paires G(r) ou fonction de densité D(r), (c) fonction de distribution radi-
ale RDF(r). D’aprés Chieux (1993).
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Le dérivé de D(r) pour de petites valeurs de r est proportionnel a py (la Fig. 3(b)),
alors que la fonction RDF(r) permet de déterminer par intégration le nombre de coordi-
nation 7 des atomes voisins, c’est & dire le nombre moyen d’atomes dans une “couche”
sphérique autour d’un atome donné:

ry T2
n :/ RDF(r) dr :471'/)[]/ g(r)r*dr , (18)

T1

ol 7, et ry sont des rayons consecutifs qui donnent un minimum en g(r) (la Fig. 3(c)).

Dans un fluide, la probabilité de trouver une certaine paire d’atomes & une dis-
tance r & un moment donné est évidemment liée au potentiel de paires u(r) entre eux.
Le fluide étant un systeme ergodique, une moyenne de I’ensemble des configurations pos-
sibles & un moment donné égale une moyenne temporelle pour un membre donné (i.e. une
paire d’atomes) de cet ensemble. Ceci permet, & partir d’'une mesure de diffraction de
S(q) d’un liquide (ou d'un verre considéré comme un liquide gelé en temps) qui sonde
une moyenne d’ensemble par 'Eq. (1), de déterminer certains paramétres qui apparti-
ennent normalement 3 la description dynamique du systéme, tels que la vitesse du son
ou bien le potentiel de paires [16]. On voit donc qu’un systéme désordonné peut parfois
apporter plus d’informations qu’un systéme ordonné lors d’une mesure de la structure
statique. En effet, ’ensemble des configurations atomiques présentes au travers du vol-
ume d’un échantillon liquide ou vitreux “explore” le potentiel de paires d’une maniére
analogue a celle effectuée par des vibrations et diffusions atomiques.

A ce propos, la limite thermodynamique S(g — 0) est relative aux propriétés de
masse de ’échantillon (monoatomique) pour un systéme désordonné (mais non pour un
cristal):

5(0) = poxrksT, (19)

ol xr est la compressibilité isothermique. Ce résultat est intuitif car la présence de
fluctuations de densité & travers le volume de P’échantillon donne lieu & une diffusion
aux petits angles voire & ¢ = 0, et implique également une compressibilité car les régions
moins denses pourraient devenir, a priori, aussi denses que les régions les plus denses.
Dans le cas d'un gaz parfait, cette expression de S(0) se réduit & Péquation d’état:
P = pgk‘BT.

1.3. Le cas de plusieurs espéces atomiques (i.e. polyatomique)

En derivant les équations (7) et (9) pour un systéme monoatomique, on a supposé qu’il
n'y a pas de corrélation entre les longueurs de diffusion et les positions des atomes. Ceci

a permis d’extraire un facteur de 52 puis d’interpreter le résultant S(g) sans dimension
et sa transformation Fourier g(r) en termes physiques assez simples, par exemple la
valeur limite S(g — 0) était proportionelle & la compressibilité isothermique.

Dans le cas d’un systéme polyatomique, les propriétés chimiques différentes des
especes atomiques différentes donnent évidemment lieu & une corrélation entre les
longueurs de diffusion et les positions des atomes qui est inéchappable. On est donc
contraint de la respecter et de définir des facteurs de structure partiels qui tiennent
compte des especes atomiques présentes dans I’échantillon. Ceux-ci permettront juste-
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ment de décrire la structure en fonction des especes atomiques (e.g. 'arrangement des
atomes d’oxygene autour d’un site occupé par un atome d’hydrogene).

La généralisation de 'Eq. (9) & un systéme isotrope de n espéces atomiques
(i.e. présentant n nombres atomiques Z différents) est directe et se décompose aussi
en parties “distincte” et “self”:

1 [do
N

n
hatl - 2
70| =@+ e, (20
ol la fonction d’interférence totale Frp(q) entre tous les atomes est donnée par une

somme pondérée des fonctions d’interférences partielles F,p(q) des atomes d’espéce o
avec ceux d’espece f:

n
Pr(q) = cacgbabsFap(a) , (21)
a,B

pour laquelle ¢, est la concentration de I'espdce o et Y ¢, = 1. Notons que les barres
de moyenne (b) sont superflues pour les rayons X et que les * ne sont que rarement
nécessaires pour les neutrons. Notons également que la somme pondérée donne une
quantité qui est forcément réelle car, par exemple, b1by + bob; = 2R(b1by) = 2 R(bab;)
(bien que non égal & 2(b;||b2| ni & 2R(b;) R(b2)). Finalement on voit que les Fup(q)
sont sans dimension mais que Fr(g) a les mémes unités (barns/str) que do /dQ.

De maniére analogue au cas d'un échantillon monoatomique, la fonction d’inter-
férence partielle Fop(q) représente la somme des produits d’amplitudes de diffusion
provenant des sites distincts ¢ (parmi les atomes o) et j (parmi les atomes ). En
comparant 1’équation (1) avec les équations (20) et (21), on voit que les F,g(q) sont
donnés par:

No,Ng

1 [E— .
F, = F = ——+ R bab eiq'r"j>
w0 = Baalt) = e ol (2

22
NN (22)

1 sin(grs;)
CaCﬁN< 2 (qrij)] >’

4,J7#1

ot N, = coN est le nombre d’atomes « et évidemment 1'équivalence des sites i = j
n’est possible que pour un méme espéce atomique (le cas a = ). Notons d’ailleurs que
F,p(q = 00) = 0 méme pour o = . Les facteurs de structure partiels Sop(q) = Sga(q)
sont définis comme

Sap(q) = Fap(q) +1 (23)

et convergent & 1 pour ¢ — co comme pour le cas monoatomique. Les Syg(g) sont lides
par transformation Fourier aux fonctions de distribution de paires partielles gag(r):

Sap(q) — 1= 4—’;—”" /0 ~, [gas(r) — 1]sin(gr) dr, (24)

Gos(r) — 1 /0 "~ 4[Sap(a) — 1]sin(gr) da, (25)

- 2m2rpg



NEUTRONS ET MATERIAUX

ol py est toujours la densité totale des atomes. Les go5(r) sont relatives & la probabilité
de trouver un atome f a une distance r d’'un atome o & Porigine. Plus précisement,
le nombre de coordination partiel (ici le nombre moyen d’atomes 8 dans une couche
sphérique autour d’un atome o) est donné par intégration d’une fonction de distribution

radiale partielle:
mih = 4mpocs /

r1

s

’ Fap(T) r2dr . (26)

Le facteur de structure total St(g) défini comme

n n
S1(0) = Y catsbabpSap(a) = Fr(q) + Y cacsbaby (27)
B o,

converge & g, 5 caCpbaby = | 3% cabal?. En notant que
n —
e
[e3

sont toujours les bonnes moyennes a travers 1'échantillon, on peut écrire donc pour un
échantillon polyatomique:

‘ 2

n
= Ez et Z Cab—z-a = b_2 (28)

1 [de — -2
% [55@)] = 500 + @7 2

= Fr(q) + %,

ot I'on voit que la contribution incohérente est toujours la variance totale de la distribu-
tion de b, comme dans 'Eq. (7), et ici elle est évidemment non nulle pour les rayons X
car il y a plusieurs Z dans I'échantillon. Ce résultat de 'Eq. (29) est intuitif parce que
pour la diffusion incohérente le neutron ou rayon X “voit” seulement la distribution de
b dans 1'échantillon et non la structure dépendant de la chimie (et donc de Z). Si l'on
essaie de récupérer la limite thermodynamique de I’Eq. (19) dans le cas d’un échantillon
polyatomique, il faut normaliser le facteur de structure de la maniére suivante [3]:

S 37 5 cacbabp(Sap(q) — 1)
Sa) = ~om)_ _ s P00 o £ 1, (30)
| Za Cabal | Za Cabal

pour lequel S(g — co) = 1 mais S(0) > poxrksT car non seulement les fluctuations en
densité contribuent & ’intensité & ¢ — 0 mais également les fluctuations en concentration
pour un systéme polyatomique. Notons que la décomposition de St(g) et Fr(g) par les
équations (27) et (21) en Sas(q) et Fop(q) est celle proposée par Faber et Ziman [17], et
qu’il existe d’autres conventions pour définir des facteurs de structure partiels comme
celle de Bhatia et Thornton [18], cette dernitre étant justement plus commode pour
considérer la limite thermodynamique ¢ — 0.

Le but est donc d’accéder aux facteurs de structures partiels puis aux fonctions
de distribution de paires partiels par transformation Fourier, celles-ci pouvant étre
comparées de maniere quantitative aux modeles théoriques et/ou aux simulations de
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la structure du systéme. Les deux sections suivantes décrivront chacune les “recettes”
pour déterminer les facteurs de structures partiels par des techniques spéciales de diffrac-
tion des neutrons et des rayons X, respectivement, y compris une briéve discussion des
erreurs systématiques inhérentes & chaque technique. La derniére section discutera la
combinaison des techniques de diffraction des neutrons et des rayons X.

2. DIFFRACTION DES NEUTRONS AVEC SUBSTITUTION ISOTO-
PIQUE (NDIS)

2.1. Erreurs systématiques dans les mesures de diffraction des neutrons

Pour obtenir do/d? de Péchantillon dans une expérience de diffraction des neutrons, il
faut naturellement soustraire les contributions a 'intensité provenant du container de
l’échantillon, de 'environnement de 1'échantillon (e.g. du four, du cryostat), et du bruit
de fond (neutronique ainsi qu’électronique). Ceci nécessite des mesures de diffraction
pour le container vide, le four vide, etc. La normalisation de do /dQ2 s’effectue ensuite soit
par rapport & Pintensité de diffraction d’un échantillon de oges connu (e.g. vanadium),
soit & partir des limites S(0) et S(oco) mentionnées précédemment. Il faut également
tenir compte des éventuelles corrections & do/dQ dues & l’attenuation, & la diffusion
multiple et & la diffusion inélastique.

Les corrections d’attenuation (résultant de l’absorption et de la diffusion des
quanta) ont été traitées par Paalman et Pings [19] pour le cas d’un échantillon de
géométrie cylindrique entouré par un container annulaire. Ils présentent des coeffi-
cients, dépendant de 'angle de diffraction, qui permettent de soustraire correctement
le diffractogramme du container vide en tenant compte de 'attenuation du container
et de échantillon. Notons que les coefficients d’attenuation pour les neutrons sont
généralement beaucoup plus faible que ceux pour les rayons X a une longueur d’onde
donnée.

Les résultats de Paalman et Pings présupposent que chaque neutron qui contribue
au diffractogramme n’est diffusé qu’une seule fois, d’ou la question de la diffusion multi-
ple. Par définition, do/dQ2 est proportionnel au nombre total d’événements de diffusion
des neutrons dans I’échantillon. Pourtant, un neutron peut diffuser plusieurs fois avant
d’étre compté (seulement une fois) par le détecteur sous un angle modifié par le premier
événement (et les suivants). La diffusion multiple meéne par conséquent & une sous-
estimation (traitée effectivement par les corrections d’attenuation), ainsi qu’a une distor-
tion, de do/dQ2. Pour un échantillon qui diffuse moins que 10 % du faisceaun, la distortion
de do/dS) est faible. Les corrections pour une diffusion multiple importante dépendent
naturellement de la géométrie de ’échantillon et de son environnement illuminé par
le faisceau. La complexité des solutions analytiques [20] pour container+échantillon
encourage l’exploitation de simulations de type Monte Carlo adaptées A la géométrie
exacte de l'expérience [21].

Pour les expériences de diffraction sur des échantillons (surtout des échantillons flu-
ides) contenant des éléments de faible masse atomique (M < 20 amu), 'approximation
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Figure 4. (a) Exemples des données « do/dQ2 d’un diffractométre de neutrons
pour un échantillon liquide hydrogéné (courbe du haut), un échantillon
liquide deutéré (courbe du milieu), ainsi que les contributions (déja
soustraites) du container en TiZr et du bruit de fond (courbes du bas),
(b) Les données  Fr(g) pour les mémes échantillons aprés soustraction
du “self” et la correction d’inélasticité.
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statique (Fan = FEinc) n’est plus valable car le transfert d’énérgie entre les neutrons
et ’échantillon devient important. De plus, l'intégration de 'Eq. (11) est faite par le
détecteur & 26 constant et non & ¢ constant. Finalement, l'efficacité de détection dépend
généralement de 1’énergie du neutron capté. Ce probléme composite de la correction de
diffusion inélastique a été traité par Placzek [22] dont les résultats peuvent étre écrits
de maniére simplifiée pour la majorité des cas [23]. En premitre approximation, seule
Uintensité “self” est affectée:

do self do

bg@ﬂ :[ﬁﬂﬂ

mesure

self
(1+P(g)] . (31)

theorie

ot P(q) est une expansion en puissances de g2 et des rapports m/M, de la masse du
neutron sur celles des atomes dans ’échantillon. En pratique, il s’agit de soustraire un
polynome en ¢2 de do /d) pour obtenir directement F(g) aprés normalisation ('Eq. (9)).
Pour des échantillons contenant de ’hydrogéne, I'expansion en puissances de m/My = 1
de 'Eq. (31) ne se tient plus. De plus, I'hydrogéne donne lieu a une forte diffusion
incohérente. Une bonne correction d’inélasticité de S(g) pour des atomes H nécessiterait
la connaissance de S(g,w). Cependant, en pratique 'affinement de do /d2 en fonction de
g (et non de 26) par une fonction pseudovoigt (combinaison linéaire d’une lorentzienne
et d’une gaussienne normalisées & la méme largeur & mi-hauteur) se rapproche trés bien
de l'intensité “self” d’un échantillon contenant de 'hydrogene.

Dans une mesure employant une source de réacteur (i.e. monochromatique),
[do/dﬂ]self diminue avec ¢ de maniére dépendante de A pour approcher une valeur
asymptote. L’effet Placzek est plus important pour les neutrons d’énergie incidente
Ene = h%/(2m)?) faible parce que celle-ci est plus comparable 3 I'echange hw avec
I'échantillon. On pourrait penser & cette valeur asymptote comme Nb2ges au lieu
de Nb2%pound car plus le transfert de quantité du mouvement hq est grand, plus le
noyau est bousculé donc agissant de maniere de plus en plus “libre”. A se rappeler que
btree = bhound[A/(A + 1)]% ou A est le poids atomique [24].

Cela donne une fagon intuitive de comprendre pourquoi la partie distincte Fr(gq)
de ’Eq. (21), qui résulte des intérferences entre des atomes distincts, est a priori (et
heureusement!) peu affectée par I'inélasticité. Comme la diffusion “self” est isotrope,
on peut la considérer comme la diffusion par un noyau isolé qui prend tout le “choc” de
hq, tandis que pour la diffusion distincte tous les noyaux dans le volume de cohérence
“partagent” hq (disons & parts égales) et donc leurs positions relatives, qui déterminent
Fr(q), sont d’habitude peu affectées et de plus, puisque chacun est moins bousculé, 'on
devrait prendre toujours bpouna pour leurs longueurs de diffusion et non beee.

La Fig. 4 montre des exemples des données do/dS2 ol les contributions du back-
ground et la correction d’inélasticité sont prises en compte.

2.2. Détermination des facteurs de structure partiels par NDIS

Pour accéder aux facteurs de structures partiels Sos(g) (et ainsi aux gog(r)) & partir des
mesures de S{g), on fait appel & la technique de substitution isotopique pour la diffrac-
tion des neutrons (NDIS) {1,2,3]. Il s’agit de mesurer St(g) ou Fr(g) pour plusieurs
échantillons de composition chimique identique (i.e. les mémes c¢,) et de structure iden-
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tique mais ayant des distributions d’isotopes différentes:

Fri(q) = ) _ cacpbaibpiFap() (32)
«p

ol by, est la longueur de diffusion moyenne pour le type d’atome o de 1'échantillon 4
(dans cette section on supposera pour simplicité que toutes les longueurs de diffusion ont
des valeurs purement réelles — la Ref. [14] donne les b pour la plupart des isotopes con-
nus). Les Frr;(g) sont obtenus par 'Eq. (20) aprés la normalisation et les éventuelles cor-
rections des do/dQ) discutées précédemment. Pour déterminer un nombre m de Fpg(yg),
il faut un nombre m d’échantillons différents, d’ott 'Eq. (32) s’exprime généralement en
forme de matrice. Pour un composé de n = 2 espéces atomiques différents (dénotées z
et y), e.g. pour un alliage binaire, nous avons m = n(n+1)/2 = 3 facteurs de structure
partiels et done:

-2 =2 - =
Fri(q) Fcﬁbgl cflbg1 2¢z¢ybe1by1 | [ Fya(q)
Fro(q) | = | c2byy Cgbyz 2¢gCybrabyo Fyy(a)
F -2 -2 -
r3(q) -Cibza ngjbyS 2czcyb13by3 Fzy(Q)
[ 211 Q12 13 Fzm(q)
= [@21 a2 da23 Fyy(CI) ) (33)
@31 a3z Qas3 Fzy (CI)

c’est 4 dire
[(Frri(9)] = [Ai5) [F3{(a)] » (34)

qui peut étre inversé pour résoudre les fonctions d’intérference partielles Fj(g):

[F;(9)] = [Ay] " [Fralq)] - (35)

Le déterminant normalisé |A|,, calculé aprés avoir divisé chaque rang ¢ de [A;;] par
(32;a%;)*/?, est une mesure du conditionnement de la détermination des Fj(g), c’est
A dire, le contraste entre les Fpi(g). Bien que |A|, = 1 soit idéal, les expériences
de substitution isotopique donnent généralement de valeurs en dessous de 0.1, ce qui
exige une bonne statistique de comptage pour les données. Grosso modo, la valeur du
déterminant est la limite acceptable/faisable dans la précision statistique des Fr;(g)
pour pouvoir déterminer les facteurs de structure partiels (e.g. pour un déterminant
égal & 0.03 il faut avoir des barres d’erreurs en statistique de comptage qui sont plus
petites que 3 %). De plus, puisque les expériences NDIS durent en général plusieurs
jours, il faut une trés bonne stabilité des détecteurs et de ’environnement de 1'échan-
tillon — la diffractomeétre D4 & I'ILL a été mis au point pour réaliser des expériences
de substitution isotopique en particulier. Les différences entre les diffractogrammes de
Fri(g) étant parfois d’environ 1 %, il faut aussi maitriser suffisamment bien ’élaboration
des 3 échantillons pour assurer que leurs structures soient identiques.
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Figure 5. Données d’'une expérience de diffraction des neutrons avec substitution
isotopique (NDIS): Fr(g) pour 3 échantillons du composé binaire liquide
AgsSe. Les 2 courbes du haut ont été décalées en ordonnée de 0.5 et
de 1.0.
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La Fig. 5 montre des données Fr;(q) pour 3 échantillons d’un alliage binaire (Ag;Se)
isotopiquement distincts: 197 Agy "3 Se, '%°Agy Se, "3*Ag,"®Se. Dans cette expé-
rience [4], réalisée sur le diffractométre D4b, le contraste (i.e. la variation en longueurs
de diffusion entre les isotopes) était plutét bon. On remarque en particulier la varia-
tion en intensité du “pre-peak” vers ¢ = 2 A~1. I’équation matricielle (I'Eq. (33)) est
donnée par:

[ 107 Fr(q) 0.2594 0.0706 0.27067 [ Fagag(q)
1900(q) | = | 0.0780 0.1654 0.2272 | | Fsese(q) | » (36)
| 52t Fr(q) 0.1559 0.1654 0.3211 ] | Fagse(q)
pour lequel |A|, = 0.029 et dont l'inverse
[ Fagag(a) 1217 1731 -22.50] [ 17 Fr(g)
Fsese(q) | = | 811 3222 —20.63| | 19Fp(q) (37)
| Fagse(q) ~10.09 —25.00 29.30 | |ZatFy(q)

permet de calculer les 3 fonctions d’interférence partielles F,g(g) représentées sur la
Fig. 6. Les 3 fonctions de distribution de paires partielles gos(r) de la Fig. 7 sont ensuite
obtenues par transformation Fourier (Eq. (25)). Les gqog(r) montrent clairement que la
distance du premier voisin pour la paire Ag-Se (i.e. le premier pic) est la plus petite, et
qu'il y a une forte anti-corrélation entre les distances correspondant aux paires d’atomes
pareils (i.e. Ag~Ag, Se-Se) et celles correspondant aux paires d’atomes différents (Ag-
Se). Cette anti-corrélation meéne & une annulation efficace du charge moyen autour d'un
atome quelconque pour 7 2 7 A et est cohérente avec la structure d’un liquide ionique
binaire.

Pour un composé contenant plus de 2 espéces atomiques, il est possible de
déterminer, & partir de diffractogrammes Fr;(g) relatifs & seulement 3 échantillons de
variation isotopique, la fonction d’interférence partielle F,,(q) pour I'un des espéces z.
Dans ce cas, la distribution isotopique d’uniquement les atomes = est variable entre
les 3 échantillons. Par soustraction entre les Fr;(g) relatifs & deux échantillons (voir
IEq. (21)):

def
A2 Fr(g) = Fri(g) — Fra(q)
=2 =2
= 2(bg1 = by2) Faa(g) + chacx Ba1 — baz) Faz () »
a#z

on obtient une fonction de “premiere différence” qui ne comprend que des partielles en
z (i.e. les Fio ont été éliminés). Une soustraction entre deux autres Fr;(g) méne & un
résultat semblable. Finalement, par soustraction de 2 fonctions de premigre différence
(liées & 3 échantillons), on obtient

def 7 = = -

A2Fp(q) = (ba2 ~ bes) [Au(1-2)Fr(q)] — (Bz1 — be2) [Az(2-3)Fr(q)]
- = 72 52
= 2 [(Ba2 = Baa) (B21 = Ba) = (ot = B2 bz — Bis)| Faa(@)

ce qui permet de résoudre Fy;(g) par la technique de “double différence” [1].

(38)

(39)
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Figure 6. Facteurs de structure partiels Sag(g) — 1 = Fop(g) du composé binaire
liquide AgaSe obtenus par NDIS.
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liquide AgySe obtenus par NDIS.
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3. DIFFRACTION ANOMALE DES RAYONS X (AXD)

3.1. Erreurs systématiques dans les mesures de diffraction des rayons X

Pour obtenir do/dQ puis St(g) d’un échantillon par diffraction des rayons X il faut
naturellement soustraire les contributions & l'intensité provenant du bruit de fond et
de Penvironnement de 1'échantillon, en tenant compte des corrections d’attenuation et
de diffusion multiple qui sont plus importantes que dans le cas de la diffraction des
neutrons. On verra aussi que les longueurs de diffusion sont dépendantes a la fois en ¢
et en 1'énergie incidente E.

Les rayons X, qui ont des rapports E/p beaucoup plus importants que ceux des
neutrons, n’ont pas le probleme d’inélasticité Placzek résultant du recul des noyaux.
Cependant, il y a d’autres processus de diffusion non élastique pour les rayons X tels
que la fluorescence, la diffusion Raman résonante, et la diffusion Compton, dont les in-
tensités doivent &tre soustraites pour obtenir la section efficace “élastique” ou “Rayleigh-
Thomson” (R.T.) qui nous intéresse:

do total do R.T. do Fluo do Raman
(Zan)| - [@es] +|Ges] +|Gen)|
do Compton do autres (40)
+ [E(Q’E)]X + [Eﬁ(q’E)]x )

ol 'on montre explicitement la dépendance non seulement en ¢ mais aussi en énergie
incidente E, et les “autres” processus ne sont pertinents qu’aux enérgies trés elevées du
rayon X. La section efficace Rayleigh-Thomson se décompose par la suite de la maniére
déja présentée dans 'Eq. (29):

1 [do E RT. S P ENE B
. [m(q, )L (¢, E) + (0(0. B - b(g, B) )

Fr(g, E) + b(g, E)?,

(41)

oli la dépendance en (g, F) des longueurs de diffusion b (voir la prochaine sous-section)
est naturellement apporté & St et Fr par les équations (27) et (21).

Lorsque 'énergie incidente E du rayon X devient suffisante pour sortir un électron
par 'effet photoélectrique, on parle d’un seuil d’absorption (E > FEseuii) pour la couche
électronique ol résidait 1'électron (le plus souvent la couche K pour des mesures de
diffraction). La fluorescence est une désexcitation atomique apreés cette absorption et
émet des rayons X d’énergie Fguo < Fyeuii de manidre isotrope.

La diffusion Raman résonante a lieu jusqu'en dessous d’un seuil d’absorption ot £
n’est pas suffisante pour sortir un électron mais le rayon X peut interagir avec un état
virtuel de cet électron et ainsi perdre de I’énergie. Cette perte E — ER reste constante
lorsque E approche Egeui mais U'interaction devient de plus en plus probabable d’ol
Pintensité Raman augmente beaucoup trés prés du seuil. Le seuil atteint, Er devient
FEqy0 et on peut effectivernent penser 4 la diffusion Raman résonante, qui est isotrope,
comme une “presque fluorescence”.
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La diffusion Compton résulte d’une collision “balles de billiards” entre le rayon X
et un électron quasiment libre (e.g. un électron de valence d’un métal). L’intensité
Compton est fonction de la perte d’énergie du rayon X qui est a son tour fonction de
l'angle de diffusion 26:

Ad=(Ap =)= % (1 = cos(26)] , (42)

oll 1'énergie incidente E = hc/); et Von ignore ici les effets d’énergie de liaison. La
section efficace de la diffusion Compton, intégrée sur toutes les échanges d’énergie, est
plus ou moins indépendante de F mais est une fonction croissante de g. A haute q
elle tend vers une valeur d’environ 1/Z de intensité de la diffusion “self” de l'atome:
b(qg ~ 0,E)2. Pourtant, c’est plutdt & petit g ol il peut étre trés difficile d’éliminer
la diffusion Compton car sa spectre en énergie s’approche de tres prés de l’énergie
incidente E [25].

Bien qu’une discrimination électronique en énergie (auprés du détecteur) suffit sou-
vent pour éliminer la fluorescence et parfois pour enlever une bonne partie de la diffusion
Compton, I'énergie de la diffusion Raman est trop prés de 1'énergie incidente/élastique E
et requiert la presence d'un analyseur monocristallin devant le détecteur pour &tre
bloquée (i.e. par non satisfaction de la condition Bragg). Par exemple, E — By n'est
que 56 eV pour le seuil K de Fe & 7112 eV, et en général (E — Er)/E ~ 1 % pour les
métaux de transition.

En sommaire, pour bien faire la diffraction des rayons X il faut bloquer ou soustraire
les contributions & do/dQ non-voulues afin d’isoler la partie Rayleigh-Thomson et puis
la normaliser (e.g. par 'Eq. (41) en connaissant les b(g, F')). Notons qu’il n’y a pas
d’équivalent d’une normalisation par vanadium pour les rayons X.

3.2. Détermination des facteurs de structure partiels par AXD

De maniere analogue & celle de la substitution isotopique, la technique de diffraction
anomale des rayons X (AXD) consiste & mesurer St(g) (ou bien Fr(q)) sur des échan-
tillons de structure identique mais ayant des distributions de longueurs de diffusion
différentes. Les longueurs de diffusion pour les rayons X (symbol f et non b par conven-
tion) ne dépendent pas de l'isotope d’un élément Z donné, mais de ’énérgie incidente
du rayon X par Deffet anomale ou résonant:

fla,B)=ro[ZM(q) + ['(E) + if"(E)], (43)

olt E est I'énergie incidente du rayon X, ry = 2.818 fm le rayon classique d’un électron,
Z le nombre atomique, M (g) la modulation du facteur de forme atomique qui varie
de 1 (¢ =0) a0 (¢ =00), et finalement f' = R(f,) et f’ = I(f.) sont les parties
réelle et imaginaire du terme anomale f,(E) = f'(E) + if"(E) (exprimés en unités de
nombre d’électrons). On ignorera ici la légére dépendance en ¢ de fo(E). Prés d’un
seuil d’absorption, f’ diminue par quelques e~ ce qui permet de changer la longueur de
diffusion (voir la Fig. 8). Par commodité le coté basse énergie E < Eyeuii est exploité
pour minimiser f” et ainsi I'absorption. Une tabulation des valeurs de M(q), f'(E)
et f"(F) pour les états neutre et ionique des éléments différents est donnée dans la
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Ref. [26]. Certaines informations et calculs pour f(g,E) sont maintenant disponibles
sur le web [27].

Pour ’AXD on n’a pas besoin d’isotopes donc un méme échantillon suffit mais il
faut varier I’énergie incidente F, e.g. & une source de rayonnement synchrotron. Nous
pouvons ainsi reprendre les formules de la section précédente pour une série d’expé-
riences de diffraction anomale des rayons X:

Fri(g) = Y cacp faila) f3i(a) Fap(a) (44)
a,B

oll fni(q) est la longueur de diffusion pour I'espéce atomique o & l'énergie incidente E;.
Cette équation montre explicitement la dépendence en g des f, pour lesquels ’absorption
importante des rayons X ne permet pas de négliger les parties imaginaires. Selon les
éléments contenus dans ’échantillon, plusieurs seuils d’absorption peuvent étre sondés.
Notons que les Fog(q) ici sont équivalents & ceux de I'Eq. (22) dépendant uniquement de
la structure et non des longueurs de diffusion. Cette équivalence présuppose néanmoins
une assez bonne sphéricité de la densité électronique po-(r) des atomes.

Les Fr;(g) sont obtenus aprés normalisation et les corrections des do/d§2 discutées
précédemment (bruit de fond, diffusion par I'environnement d’échantillon, attenuation,
diffusion multiple, fluorescence, Raman, Compton). Pour un composé de 2 espéces
atomiques la matrice pour ’AXD devient:

Fri()]  [%Sa@ @ eaeylfar(e) f1(a) + £u(0) 21D TEL (@
Fro(q) | = | ¢ f2(q) CZ fgz(Q) czy[fra(q) ;z(Q) + fy2(9) f72(9)] Fyy(q)
Fra@] [ f2(0) @ f%(a) cocylfeala) (@) + frala) fis(@)] ] LFev(@)

[a11(q) a12(q) @is(a)] [ Fee(q)
= | a21(g) @2(q) @) | | Fu(d) | , (45)
Las1(q) as2(q) ass(q) | [ Fay(Q)

oti f2 dénote ff* = |f|>. On voit facilement que chaque élément a;; est de valeur réelle
(en barns). Le déterminant normalisé |A(g)},,, maintenant en fonction de g, est toujours

calculé apres avoir divisé chaque rang i de [Ay] par [3° ;1 2%(9)] vz

Les formules de premiére et deuxieme différence deviennent alors pour I’AXD:

Agr-2)Fr(q) & Pri(q) - Fra(a)

= & [f21(9) - F2(0)] Fae(q) (46)
+ 3 cata[fale) (F11(0) = £22(0) + F2(0) (f21(2) — F22(2))] Fax(a)
a#r

et

A2Pr(q) € L [(F22(0) - £23(@) + (fa2(a) = fas(@)] [Aeqr—)Fr(g)]
L(f24a) = F5(0) + (F21(9) = fo2(2))] [Azz—3)Fr(q)]
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= [R(fz2(0)) — R(f23(2))] [Fri(a) — Fra(q)]
— [R(f21(2)) — R(fo2(a))] [Fr2(a) — Fra(q)] (47)

= & [R(f22()) — R(Las(@))] (Fa(0) — F2ala)
~ [R(f1(0)) - R(F2(0))] (F2l0) = F5(@)] Fea(@)

ol les derniéres expressions ont la commodité d’impliquer uniquement les normes et les
parties réelles des longueurs de diffusion f. Une différence fondamentale des équations
(46) et (47) pour 'AXD par rapport & celles pour le NDIS est qu’il faut supposer ici
que les fo(q) des atomes o ne changent pas trop prés du seuil de Patome z, tandis que
pour le NDIS ce probléme ne se présente pas.

Au lien d’étre limité par la disponibilité d’isotopes dans le cas du NDIS, nous
sommes pour PAXD contraint donc par l’existence de seuils d’absorption FEgey des
éléments Z dans ’échantillon qui soient & la fois accessibles et assez élévees pour que
la gamme de ¢ = 47 Egeyil sin 8/ he explorée soit suffisamment grande. Pour obtenir une
bonne transformation Fourier des Sog(q) = Fap(g) + 1 en gap(r), une gamme en ¢ d’au
moins 10 A~ est généralement nécessaire, ce qui est fourni par Feeu = 10 keV. Les
éléments ayant des énérgies d’absorption entre 10 keV et 50 keV (ce dernier étant souvent
le maximum possible aux synchrotrons de 3éme génération) varient de Ga (Z = 31) &
Gd (Z = 64) pour le seuil K, et de Tm (Z = 69) & U (Z = 92) pour les seuils L (offrant
une variation de f’ plus faible que pour K). On voit donc que I’AXD est une technique
mieux exploitée pour les éléments de Z > 30.

Pour les éléments de Z important le contraste en longueur de diffusion offert par
IAXD est généralement comparable a celui pour le NDIS. La commodité d'un seul
échantillon pour ’AXD est compensée par le fait que 'analyse des données est moins
simple que dans le cas du NDIS, due aux processus Compton et Raman, aux effets
d’attenuation et de diffusion multiple plus importants, et & la dépendence en ¢ de
la matrice résultant du facteur de forme atomique M(g) qui est d’ailleurs légérement
fonction de la structure chimique du composé. La forte décroissance de ce facteur M (q)
aux grandes valeurs de g, en raison des larges tailles des nuages d’électrons atomiques,
mene naturellement 3 une résolution dans ’espace réel (i.e. pour g(r)) qui est inférieure
3 celle obtenable par diffraction des neutrons. Finalement, la variation de f' prés
d’un seuil d’absorption n’est généralement pas mesurable ni calculable avec une bonne
précision et dépend un peu de I’environnement chimique de [’élément.

La Ref. [28] donne un bon exemple d’une expérience d’AXD portant des informa-
tions sur la structure d’hydration de ’anion Br~ grice & l'obtention d’une fonction de
premiere différence Ap.Fr(g) et sa transformation Fourier.

4. LA DIFFRACTION DES NEUTRONS ET DES RAYONS X COUPLEE

Puisque les longueurs de diffusion pour les neutrons (dépendantes du poids atomique et
de I'interaction nucléaire) et celles pour les rayons X (dépendantes du nombre atomique
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et de l'interaction électrique) ne sont pas a priori corrélées (voir la Fig. 9), une combinai-
son ou couplage des mesures de diffraction par ces 2 techniques devrait offrir davantage
de contraste entre les diffractogrammes St(g) pour la détermination des facteurs de
structures partiels Sag(g). La matrice liant les St(g) (ou Fr(g)) avec les Sqap(q) (ou
F,p(q)) comprendra donc des rangs “neutrons” (N) provenant de 'Eq. (33) et des rangs
“rayons X” (X) provenant de 'Eq. (45), 'ensemble devenant alors dépendant de g.

L’utilisation conjointe de ces 2 techniques permet donc d’exploiter non seulement
2 types de longueurs de diffusion (b et f) pour chaque élément de 'échantillon, mais
aussi 2 facons indépendantes de varier les longueurs de diffusion (NDIS et AXD). Cette
souplesse constitue la complémentarité essentielle des neutrons et des rayons X pour la
détermination des Sag(q) et donc des gup(r).

Cependant, la combinaison de ces 2 techniques engendre aussi quelques difficultés
d’analyses des données. En particulier, on ne peut plus annuler certaines erreurs sys-
tématiques résiduelles par “soustraction” (i.e. par combinaisons linéaires des diffrac-
togrammes dans la matrice), comme il est possible dans le cas des diffractogrammes
obtenus par une seule technique. Il faut plutét procéder a des corrections des sec-
tions efficaces [do/dQx et [do/dQn assez exactes pour que les erreurs systématiques
résiduelles soient plus petites que la différence entre ces sections efficaces, c’est & dire,
plus petites que le contraste. Par exemple, la soustraction de l'intensité provenant de
lenvironnement/container de I’échantillon ainsi que du bruit de fond exige un trés bon
traitment lorsque les diffractogrammes X et N sont combinés. De plus, la normalisation
en absolu des S(q), souvent difficile & faire, doit étre assez précise. Il faut aussi con-
firmer que la méme partie de 1'échantillon est sondée par les 2 techniques, puisque les
rayons X sont généralement plus sensibles & la surface de I’échantillon (encore en raison
de plus d’absorption). Finalement, la différence en résolution [29] des 2 appareillages X
et N nécessite éventuellement de (dé)convoluer les diffractogrammes préalablement au
calcul matriciel. A part ces facteurs expérimentaux, il faut également se rendre compte
qu'une éventuelle non-sphéricité importante de la densité électronique p,- (r) des atomes
remettrait en question isotropie du facteur de forme M(g) — c’est & dire, les neutrons
et les rayons X ne diffracteraient plus de la méme structure.

Pour illustrer I'avantage de la combinaison des diffractogrammes N et X, on prend
I’exemple des facteurs de structure partiels de I'eau: Syp(g) ou o, 8 = H, O. D’un intérés
particulier est le facteur de structure oxygeéne-oxygéne Soo(gq) portant des informations
sur la structure (intermoléculaire) des laisons d’hydrogéne (i.e. H-bonds). La diffraction
des rayons X “voit” principalement les atomes d’oxygéne (Z = 8) au dépit des atomes
d’hydrogeéne (Z = 1), mais le seuil d’absorption de oxygéne est trop faible en énergie
pour donner une gamme suffisante en ¢ (de méme pour le seuil d’hydrogéne) donc 'AXD
n’est pas rentable. Le NDIS, quant & lui, n’est pas trés bien adapté & la détermination de
Soo(q) car il n’existe pas d’isotopes d’oxygéne appropriés. Par contre, la combinaison
du NDIS sur 'hydrogéne (i.e. 2 échantillons ayant des deutérations différentes) plus un
diffractogramme des rayons X “normale” (i.e. sans faire jouer l'effet anomale) devrait
augmenter beaucoup le contraste et ainsi permettre une robuste détermination de tous
les 3 facteurs de structure partiels.

D’abord on considére le contraste lorsque seulement le NDIS est employé. Pour
minimiser la diffusion incohérente et multiple provenant de I’hydrogene, on se limite &
une deutération mimimum de 60 %. Les 3 échantillons de NDIS sont alors de com-
positions: 1) 0 % H, 2) 20 % H, et 3) 40 % H sur les sites Z = 1. Notons que les
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Figure 9. Les grandeurs relatives des longueurs de diffusion b (neutrons) et
f (rayons X), ici dénotées “scattering amplitude”, en fonction du poids
atomique. Notons la dépendance en g « sinf/\ pour les rayons X mais
non pour les neutrons. D’apreés Bacon (1975).

deutérons D = 2H se substituent pour les 'H de manidre aléatoire, sans corrélations en
positions, pour assurer la bonne longueur de diffusion moyenne b des sites Z = 1. Apres
que les corrections discutées précédemment sont apportées aux 3 diffractogrammes N et
la partie “self” est soustraite, les fonctions d’interférence totaux Fr;(g) sont obtenues,
ayant des unités en barns et convergant & 0 pour ¢ — oo. La matrice qui les lie aux
facteurs de structure partiels (sans dimension) Sag(q) — 1 = Fpp(q) est alors:

Fro.0u(q) 19.78 3742 17.21 7] [ Suu(g) -1
Froou(q) | = | 9.356 3.742 11.83 | | Soolg)—1] , (48)
Fro.au(q) 2.7919 3.742 6.4642 | | Sou(g) — 1

dont le déterminant normalisé |A|ypg = 0.0236 est typique pour le NDIS, mais Pabsence
de substitution isotopique sur ’oxygéne rend le calcul assez peu sensible & Soo(g)-

Maintenant on remplace le diffractogramme N de ’échantillon de 40 % H par une
diffractogramme X & une énergie incidente de E = 20 keV. La matrice devient alors
dépendante en g et & ¢ =5 A1 elle est donnée par:

FT,oboH(q) 19.78 3.742 17.21 SHH(q)—l
Frosu(q) | =] 9.356 3.742 11.83| | Soo(g) —11 , (49)
Frx(q) 0.0596 7.973 1.379 | | Sou(q) - 1
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qui a un déterminant normalisé de |A|ypg x = 0-159, soit presque 7 fois |Alypg, et
indiquant un conditionnement exceptionnel pour l'inversion de la matrice:

Sumu(g) — 1 0.1683 —0.2491 0.0379 | [ Foon(q)
Soolg) ~1| = | 00230 —0.0495 0.1379 | | Foon(q) (50)
Son(q) — 1 -0.1404 0.2971 —0.0736 | | Fx(q)

qui détermine les Syg(g) et puis les gog(r) par transformation Fourier. Le contraste
entre des Fr(g) dans la matrice NDIS+X est en effet tellement bon qu’il devrait pouvoir
dépasser largement les éventuelles erreurs systématiques résiduelles de ceux-ci.

Bien que l'eau soit un exemple impressionnant en ce qui regarde 'amélioration du
contraste lorsque la diffraction des rayons X est apportée & la détermination de ses
facteurs de structure partiels, ce systéme de faible nombre atomique Z présente pour-
tant plusieurs problémes. Les distributions électroniques des atomes H/D et O ne sont
gueére sphériques dans la molécule d’eau, et par conséquent les neutrons et les rayons X
ne voient pas exactement les mémes centres de diffusion. Coté neutromns, les faibles
masses des atomes H et D engendrent d’importantes et imprécises corréctions de diffu-
sion inélastique, tandis que la forte diffusion incohérente des atomes H produit beaucoup
de diffusion multiple. De plus, le facteur de 2 entre les masses des atomes H et D méne
4 de subtiles différences structurales entre I’eau protonée et deutériée & une température
donnée [30). Coté rayons X, le trés faible nombre atomique des atomes H donne un rap-
port trés défavorable (proportionnel & Z) des intensités de diffusion Rayleigh-Thomson
et de diffusion Compton — et la contamination par cette derniére est encore plus diffi-
cile a calculer précisément car trés dépendante de la nature de la liaison complexe de
’électron provenant de 'atome de I’hydrogeéne. Bref, le bon couplage des techniques de
NDIS et de diffraction des rayons X s’avére difficile pour des systéme de faible nombre
atomique.

Un meilleur exemple de 'aide apporté par les rayons X dans la détermination des
facteurs de structure partiels est 1’étude par Barnes, et al, sur le composé binaire li-
quide T1Se [8]. Les distributions électroniques des atomes T1 et Se étant assez sphériques
dans ce systéme de nombres atomiques Z moyens, et les effets de diffusion inélastique
(neutrons) et de diffusion Compton (rayons X) étant assez faibles, la combinaison des
techniques de NDIS et de diffraction des rayons X peut ici étre effectuée de maniére assez
propre. La Fig. 10 montre les résultats pour les trois S,p(g) lorsque seulement le NDIS
est employé. On voit que la précision statistique de 1'expérience, menée sur le diffrac-
tometre D4b a I'ILL, n'est pas vraiment suffisante pour une adéquate résolution des
facteurs de structure partiels. Effectivement, le déterminant normalisé |A|ypg = 0.005
met Pexpérience & la limite de faisabilité. La Fig. 11 montre les résultats lorsque 'un
des diffractogrammes N a été remplacé par un diffractogramme X. Le déterminant nor-
malisé devient alors |A|ypig,x = 0.088, soit plus qu'un facteur de 17 d’amélioration.
Ces facteurs de structure partiels améliorés ont donné les gog(r) de Fig. 12 aprés trans-
formation Fourier.

Une autre étude encore plus récente a été menée sur le composé GasTes liquide
pour laquelle et le NDIS et ’AXD ont été exploités [9]. La substitution isotopique sur
Te a fourni 3 diffractogrammes N, et 'effet anomale prés du seuil K de Te a fourni
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Figure 10. Facteurs de structure partiels S,g(q) du composé binaire liquide TISe
obtenus par NDIS seulement.
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Stm(Q)+2

Figure 11. Facteurs de structure partiels Sag(¢) du composé binaire liquide TISe

obtenus par NDIS plus diffraction X.
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Figure 12. Fonctions de distribution de paires partielles gog(r) du composé binaire
liquide T1Se obtenus par NDIS plus diffraction X. Les 2 courbes du haut
ont été décalées en ordonnée de 2 et de 4.
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2 diffractogrammes X. Les 3 facteurs de structure partiels ont été calculés de ces 5
diffractogrammes par une méthode de moindres carrés, le SVD = (overdetermined)
Singular Value Decomposition [31].

Finalement, de bons résultats pour des fonctions de premiére différence et pour
des facteurs des structure partiels ont été obtenus pour les verres covalents PSe [10] et
GeO; [11] en exploitant les diffractions N et X.

En conclusion, on a vu que la combinaison des techniques de diffraction des neutrons
et de diffraction des rayons X peut apporter de forts avantages a la détermination de
facteurs de structure partiels, e.g. l'accessibilité & un plus grand nombre d’éléments ainsi
qu'un meilleur contraste en longueur de diffusion, par rapport a l'exploitation de soit
NDIS soit AXD seul. Par contre, il reste du travail & faire en ce qui concerne la mise au
point des techniques de mesure et d’analyse de données pour la diffraction des neutrons
et des rayons X couplée, surtout pour des systéme ayant des atomes de faible nombre
atomique.
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